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Elaboration et caractérisation des céramiques piézo-électriques de structure pérovskite :
(1-X)Pb(Zl‘o_szTio_4s)03-XY(Tamem)O 3
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Elaboration et caractérisation des céramiques piézo-électriques de structures pérovskite :

(1-x)Pb(zr0.52Ti0.48)0,
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